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Dräger Aktivkohle Typ B Dräger Silikagel Typ B
226‐81A Anasorb 747 DNPH  + Aktivkohle Typ B in Reihe
Chromosorb Nr. 1 Chromosorb Nr. 2
Chromosorb Nr. 3 Chromosorb Nr. 4
Florisil Nr. 3 TENAX (Nr.1) (ECO Institut GmbH / UL)
DNPH (Supelco) Pumpenleistung BiVOC2 (Ein Kanal)
TENAX (Gerstel L05074) TENAX (Gerstel J04529)
TENAX (Gerstel K00345)
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Vol. Strom [ls/min] (Volumen ist bezogen auf 20 °C und 1013 mbar)

Differenzdruck verschiedener Adsorbens in Abhängigkeit vom Volumenstrom
Volumenstrom in ls/min (Standard-Liter: Volumen ist bezogen auf 20 °C und 1013 mbar)

Anmerkungen:
Der mögliche Druckanstieg  
durch Partikelanreicherung 
während der Probenahme ist 
nicht berücksichtigt.

Die Werte der 4 getesteten 
Florisil -Adsorbens waren fast 
gleich (max. Abw. = 10 mbar)

Die Werte der 2 getesteten 
TENAX Adsorbens von ECO 
Institut GmbH waren fast 
gleich (max. Abw. = 16 mbar)

Volumenstrommessung
und 
Luftfördereinrichtung: 
BiVOC2 im 
Servicebetrieb
Druckmessgerät: 
Greisinger GMH3111 
mit  Drucksensoren
GMSD 350 MR und 
GMSD 2 BR

Der Bereich der gemessenen Volumenströme 
der einzelnen Adsorbens entspricht nicht 
deren Nennvolumenstrom-Bereiche für 
Probenahmen


